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Основные направления деятельности ТК 357/МТК 7 в 2017 году

2

Разработка, пересмотр и изменение межгосударственных и 
национальных стандартов на трубную продукцию

Взаимодействие со смежными ТК / МТК по разработке 
стандартов

Работа Коллегии ТК 357



Разработка, пересмотр и изменение национальных и 
межгосударственных стандартов в 2017 г.

Разрабатываемые стандарты и 
изменения к ним по Плану ТК 

2017г.

Всего
34

8
ГОСТ Р,

ГОСТ Р ИСО

26

ГОСТ,
ГОСТ ИСО 

Направлено в 2017г.

2
В Росстандарт на 

утверждение

11

В МГС для 
голосования и 

принятия
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В Плане работ ТК 357 на 2018 год 43 работы, из них:
Разработка национальных стандартов  – 4;
Разработка межгосударственных стандартов – 7;
Пересмотр национальных стандартов – 1;
Пересмотр межгосударственных стандартов – 12;
Разработка Изменений к национальным стандартам – 3;
Разработка Изменений к межгосударственным стандартам  – 16.
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Приказами Росстандарта в 2017 году
утверждено 11 стандартов 

ГОСТ 31446-2017 «Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие 
технические условия»

ГОСТ 34094-2017 (ISO 6761:1981) «Трубы стальные. Отделка концов труб и соединительных деталей под сварку. Общие 
технические требования» 

ГОСТ 33752-2017 (взамен ГОСТ Р 55085-2012) «Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов, 
используемых в качестве моторного топлива на механических транспортных средствах. Технические условия»

Изменение № 1 к ГОСТ Р 54175-2014 «Трубы обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. 
Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию» 

ГОСТ Р 57430-2017 «Трубы, соединительные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и их соединения для 
промысловых нефтепроводов. Технические условия»

ГОСТ Р 57423-2017 «Трубы для котельного и теплообменного оборудования. Часть 2. Трубы стальные бесшовные для работы 
под давлением более 6,4 Мпа и при температуре выше 400 0С. Технические условия» 

ГОСТ 3845-2017 «Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением» 

ГОСТ ISO 10893–4-2017 «Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 4. Контроль методом проникающих веществ для 
обнаружения поверхностных дефектов» 

ГОСТ ISO 10893–8-2017 «Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 8. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля 
для обнаружения расслоений» 

ГОСТ ISO 10893–10-2017 «Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 10. Ультразвуковой метод автоматизированного 
контроля для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов по всей поверхности»

ГОСТ ISO 10893–12-2017  «Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 12. Ультразвуковой метод автоматизированного 
контроля толщины стенки по всей окружности» 
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В 2017 году завершилась работа по одному из ключевых

нормативных документов на обсадные и насосно-

компрессорные трубы, требования которого гармонизированы

с требованиями международного стандарта ISO 11960:2014

«Нефтяная и газовая промышленность. Трубы стальные,

используемые в качестве обсадных и насосно-компрессорных

труб для скважин».

Приказ о введении ГОСТ 31446-2017 «Трубы стальные обсадные и насосно-

компрессорные для нефтяной и газовой промышленности. Общие технические

условия» подписан 03 августа 2017года с датой введения 01 июля 2018 года.

ГОСТ 31446-2017
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ГОСТ 31446-2017

Область применения стандарта охватывает
группы прочности, размеры труб и резьбовые
соединения по ISO 11960:2014, и почти все
(кроме ТБО и НКБ) по ГОСТ 632 и ГОСТ 633.

Помимо обсадных и насосно-
компрессорных труб настоящий стандарт
распространяется на короткие трубы с резьбой,
переводники, муфты, трубы без резьбы, трубные
заготовки для муфт и заготовки для
соединительных деталей. Допускается
изготовление изделий с резьбовыми
соединениями, не предусмотренными
настоящим стандартом. Основные требования
PSL-1 по стандарту сопоставимы с требованиями
исполнения А по ГОСТ 632 и ГОСТ 633. Более
высокие требования PSL-2, PSL-3 и
дополнительные требования стандарта
позволяют учесть различные условия
эксплуатации труб, в том числе эксплуатацию
при пониженных температурах и в средах,
содержащих сероводород.
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С 01 сентября 2017 года впервые введен в РФ национальный стандарт
ГОСТ Р 57423-2017 «Трубы для котельного и теплообменного оборудования.
Часть 2. Трубы стальные бесшовные для работы под давлением более 6,4 Мпа
и при температуре выше 400 0С. Технические условия». Стандарт разработан в
связи с необходимостью создания нормативной базы на трубы для котельного и
теплообменного оборудования и исключения поставки таких труб по различным
стандартам нецелевого назначения.

Основой для разработки стандарта являются ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы
стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов». По сравнению с
техническими условиями в стандарте уточнена область применения труб,
требования к точности изготовления, описание микроструктуры металла (шкалы
№№ 1 – 3), а также заменены стандарты на методы дефектоскопического
контроля стандартами серии ГОСТ Р ИСО 10893 (части: 2, 3, 8,10,12) идентичными
по отношению к ISO 10893 и разработанными ПК9/ТК 357.

Данный стандарт является частью комплекса 
стандартов   на трубы для котельного и теплообменного 
оборудования.

ГОСТ Р 57423-2017
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Работа Подкомитетов в соответствии с Планом ТК 357
2017 года

Подкомитеты Национальная 
стандартизация

Межгосударственная 
стандартизация Всего

ПК 1 «Терминология, классификация, обозначения» Разработка – 1 - 1

ПК 2 «Трубы бесшовные» - Пересмотр – 2
Разработка Изменения - 1 3

ПК 3 «Трубы сварные» Разработка – 2
Разработка – 1
Пересмотр – 1

Разработка Изменения – 2
6

ПК 4 «Трубы с антикоррозионными покрытиями» Разработка – 1 - 1

ПК 5 «Трубы чугунные» - - -

ПК 6 «Стальные баллоны» Разработка – 1 Разработка – 1
Пересмотр – 2 4

ПК 7 «Нарезные трубы» Разработка 
Изменения – 3

Разработка – 3
Разработка Изменения – 4 10

ПК 8 «Трубы из высокопрочных сталей» - Пересмотр – 1 1
ПК 9 «Требования к поставкам стальных труб, 

работающих под давлением» - Разработка – 6 6

ПК 10 «Детали соединительные» - Пересмотр – 1
Разработка Изменения – 1 2

Всего:  34 работы
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В 2017 году подписаны Соглашения о 
сотрудничестве: 

 в решении организационных вопросов функционирования технических 
комитетов;

 в процессах информационного обмена;
 в области стандартизации - при планировании, разработке и внедрении 

национальных и межгосударственных стандартов на трубную продукцию в 
рамках Программ совместных работ:

 в осуществлении рассмотрения проектов стандартов на всех стадиях 
разработки;

 в одобрении проектов стандартов.

Развитие сотрудничества со смежными ТК в 2017 году

с ТК 371 «Неразрушающий контроль»,
с ТК 465«Строительство»



Сотрудничество со смежными ТК/МТК в 2017 году
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Совместная разработка проектов стандартов по Программам 

ТК 23 
«Нефтяная и 

газовая 
промышленность»

23 работы

ТК 375 
«Металлопродукция 
из черных металлов 

и сплавов»
12 работ

ТК 371 
«Неразрушающий 

контроль» 
6 работ

ТК 465
«Строительство»

2 работы

Членами ТК 357 проведена экспертиза  проектов  Сводов правил, полученных от смежных технических 
комитетов по стандартизации:
- СП «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Производство работ по 
устройству тепловой и противокоррозионной изоляции, контроль их выполнения»;
- СП «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и 
контроль ее выполнения».
- СП «Трубопроводы промысловые для нефти и газа из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. 
Правила проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта».
- СП «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ».
- СП «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и 
контроль её выполнения».



Совместная разработка стандартов

Членами ТК 357 и ТК 465 проводилась совместная разработка проекта

национального стандарта ГОСТ Р «Трубы стальные бывшие в употреблении для

строительных конструкций. Технические условия». Рассмотрено три редакции

проекта стандарта.

В декабре 2017 года в НО «ФТРП» проведено совещание представителей

ТК 357 (ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ТМК, АО «ОМК») с разработчиком проекта стандарта

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» по принципиальным вопросам .

В марте 2018 года получен доработанный проект стандарта для экспертизы

в ТК 357. По результатам экспертизы подготовлено Заключение ТК 357.

11



Совместная техническая сессия ТК 357 и ТК 23

4 октября в г. Санкт-Петербург в рамках VII петербургского международного

газового форума (ПМГФ-2017) впервые состоялась совместная техническая

сессия ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность и ТК 357 «Стальные и

чугунные трубы и баллоны», посвященная выработке единых подходов к

обеспечению стабильности качества трубной продукции, поставляемой на

объекты нефтегазовых компаний. На сессии заслушаны доклады по указанной

теме и подготовлено Решение, подписанное руководителями технических

комитетов по стандартизации ТК 23 и ТК 357, направленное на обеспечение

единых подходов к разработке стандартов, позволяющее обеспечить

нефтегазовые компании трубной продукцией необходимого качества,

соответствующего современному мировому уровню.
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Работа Коллегии ТК 357

В 2017 году проведено 4 заседания Коллегии ТК 357,
на которых рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета ТК 357 за 2016 г.;
- Утверждение годового отчета МТК 7 за 2016 г.;
- Вопросы взаимодействия со смежными ТК;
- Вопросы, связанные с корректировкой текущих 
планов работы ТК 357 по разработке и пересмотру 
стандартов на основании предложений от руководителей ПК;
- Обсуждение вопросов и проблем, возникших по конкретным
разрабатываемым стандартам;
- Рассмотрение заявок от организаций о вступлении в члены ТК 357.

Повестки заседаний Коллегии и решения, принятые по обсуждаемым 
вопросам, отражены в Протоколах заседаний Коллегии, которые 

размещены на   сайте ТК 357.
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Проведена организационная работа по следующим мероприятиям: 

- Заседания ТК 357/МТК 7 – 2;

- Совместное заседание ТК 357 и ТК 23 – 1;

- Заседания Коллегии ТК 357 – 4;

- Заседания Подкомитетов ТК 357 – 7;

- Совещания РГ по обсуждению проектов стандартов – 6;

В ответ на запросы Росстандарта и сторонних организаций по разъяснению 

требований действующих стандартов, касающихся области деятельности ТК 

357, подготовлено и направлено 15 писем.

Организационная работа 



Задачи, стоящие перед ТК 357/МТК 7 в 2018 году

 Обеспечение выполнения ПНС-2018 в области деятельности ТК 357 - по
срокам и по объему запланированных работ;

 Создание эффективного взаимодействия ТК 357 и МТК 7, активное участие в
экспертизе межгосударственных стандартов, разрабатываемых по планам
МТК 7, а также стандартов смежных национальных ТК;

 Совершенствование внутренних процессов ТК 357 по разработке и
согласованию стандартов с повышением инициативы и роли подкомитетов,
на основе «Положения о функционировании ПК ТК 357»;

 Создание эффективного взаимодействия ТК 357 со смежными ТК в разработке
национальных и межгосударственных стандартов на трубную продукцию в
соответствии с закрепленными областями деятельности.
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ТК 357/МТК 7 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

Благодарю за внимание!

WWW.tk357.com
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